INDUZIONE MASSIMA - Tesla

Curve funzionali dei Nuclei

Cores performance curves

__ _ Caratteristica di magnetizzazione di un
nucleo toroidale non tagliato sp. 0,30 mm
A.8.G.0.

Induzione sinusoidale f = 50 Hz

—__ Magnetisation characteristic of an uncut
toroidal core 0.30 mm thick, G.0.S.S.
Sinusoidal induction, f =50 Hz

— Caratteristica di magnetizzazione per
nuclei «<C» HRW sp. 0,30 mm A.S.G.O. ri-
ferita ad una lunghezza del circuito ma-
gnetico medio di 20 cm. Garanzia stan-
dard. 0S-110 taglio A f = 50 Hz.
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— Magnetising characteristic for HRW «C» £ Hﬁﬁgﬁﬁ
type cores, thickness 0,30 mm refered to a q i ; «Hﬂﬁimﬁﬁ-ﬁﬁgﬂ
magnetic path means lenght of 20 cm spe- - : =l . -
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' ¥ @ oo 2 M 7 4 8 o8 ] oW v @ ¢ oar — —_ Caratteristica delle perdlla totali in \Wkg
o per un nucleo toroidale non tagliato sp.

. 0,30 mm A.S.G.O. in funzione della indu-

. zione massima.

Induzione sinusoidale f =50 Hz
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' ___ Totaliron loss characteristic (W/kg) of an
. uncut toroidal core 0,30 mm thick, G.O-
.5.S. against maximum induction.

: Sinusoidal induction, f =50 Hz

____ Caratteristica delle perdite totali in W/kg
per nuclei «C» HRW sp. 0,30 mm A.S.G.0. in
w funzione dell'induzione massima f = 50 Hz.

—_ Total loss characteristic (W/kg) for HRW «C»
H0 ikitiE : — type cores, thickness 0,30 mm G.0.S.S.
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Curve funzionali dei Nuclei

Cores performance curves

___ Caratteristica della potenza apparente
VA/kg di un toroide non tagliato sp. 0,30
mm A.5.G.O.
Induzione sinusoidale f = 50 Hz

— -~ Apparent power characteristic (VA/kg)for
an uncut toroidal core, 0.30 mm thick,
G.0.58.58.

Sinusoidal induction, f =50 Hz

____ Caratteristica della potenza specifica ap-
parente VA/kg per nuclei «C» HRW sp. 0,30
mm A.S.G.0. relativa alla lunghezza del cir-
cuito magnetico medio; Garanzia standard
0S-110; Taglio A; f = 50 Hz.
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— Apparent specific power characteristic (VA/
kg) for HRW «C» type cores, thickness 0,30
mm G.O.S.S. refered to the magnetic path
means lenght; specification 0S-110, Cut
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Th saw t « tew s % % 8% 4 4 e ___ Caratteristica della permeabilita relativa

del materiale A.S$.G.O. per nucleo toroida-
le non tagliato spessore 0,30 mm. Induzio-
‘ ne sinusoidale f = 50 Hz

. *| ~——- Relative permeability characteristic for
= ' G.0.5.5. material for an uncut toroidal
i 3 core 0,30 mm thick sinusoidal Induction,
gl f=50Hz

___ Caratteristiche delle permeabilita relati-
ve apparenti per nuclei «C» HRW spesso-
re 0,30 mm riferita alle lunghezze dei cir-
cuiti magnetici medi; Garanzia standard.

w 08S-110; Taglio A; f = 50 Hz.

PERMEABILITA RELATIVA APPARE

— Apparent relative permeability characteristic
: for HRW «C» type cores, thickness 0,30 mm
refered to a magnetic path means lenght;
L QB 4 v QF 1 4 0w D ' specification 0S-110, Cut “A”, f = 50 Hz.
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Curve funzionali Nuclei «C»
«C» Cores performance curves

Curve funzionali Performance curves, «C» types
Nuclei tagliati a «C» da 0,30 mm cores, 0,30 mm thick
Volt Ampére magnetizzanti exciting Volt-Amperes
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Curve funzionali Nuclei spess. 0,10 mm
Cores performance curves thickn. 0,10 mm
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Curve funzionali Nuclei spess. 0,10
Cores performance curves thickn. 0,10
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Curve funzionali A.S.G.O. spessore 0,05 mm
Silicon steel sirip’s characteristic curves thickn. 0,05 mm

Curve delle perdite
Iron loss curves
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Curve di magnetizzazione a 50 Hz
Normal induction curves 50 Hz
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Curve delle perdite a 50 Hz
Total loss curves 50 Hz
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